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ZAKLAD INZYNIERII MATERIALOW BUDOWLANYCH
LABORATORIUM MATERIALOW BUDOWLANYCH

RAPORT Z BADAN NR LZM02-00761/20/Z00NZM/B

Niniejszy raport zostat wydany w trzech egzemplarzach, przy czym dwa otrzymat Klient, a jeden pozostat w ITB.

Klient:

Adres klienta:

ALHAR Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Kochanowicka 89a, 42-713 Kochcice

Informacje dotyczace wyrobu

Producent (nazwa i adres Firmy):

Nazwa wyrobu:

Informacje dotyczace wyrobu oraz
deklarowanego zakresu stosowania

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

ALHAR Sp. z 0.0. Sp. K.
ul. Kochanowicka 89a, 42-713 Kochcice

System ociepleniowy Alhar Wall

System ociepleniowy Alhar Wall do izolacji termicznej $cian
zewnetrznych

Klient nie podal informacji o niepowtarzalnym kodzie
identyfikacyjnym wyrobu

Informacje dotyczace obiektu badan

Obiekt badan:
opis, stan i identyfikacja

Data przyjecia/pebrania obiektu badan
Nr protokotu przyjecia obiektu badan:

Procedura przyjecia/pebrania obiektu
badan

System ociepleniowy Alhar Wall
Ptyty styropianowe EPS 200 mm: SW-0150 -KT-1-005
Klej do systemoéw Iso-Klink-Alhar Wall
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Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan:
Data zakonczenia badan:

Zespot wykonujacy prace:

17.03.2020

5.06.2020

Renata Zamorowska
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METODA / PROCEDURA BADANIA

ETAG 004:2013 Wytyczne do udzielania Europejskich Aprobat Technicznych - Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi

1.  Zakres badan
Zakres badan obejmowat:

— Wodoszczelnos¢ (cykle nagrzewanie — zraszanie, nagrzewanie — mrozenie),
— Przyczepno$¢ miedzywarstwowa:
e w warunkach laboratoryjnych
¢ po oddziatywaniu cykli hydrotermicznych.
2.  Materiafy do badan

Do testéw przedstawionych w tym raporcie Klient dostarczyt:

2.1. sktadniki* systemu ocieplen ALHAR WALL (uktad warstw od strony podtoza):

- zaprawa klejaca o nazwie handlowej Alhar Wall i Iso-Klink-Pur do styropianu zuzycie 5 kg/m?

- styropian o nazwie handlowej Alhar Wall o grubosci od 5 cm do 22 cm i gesto$ci od 18 do 24 kg/m® +/-15%
- mostek szczepny o nazwie handlowej Alhar zuzycie 0,25kg/m2

- kotki mocujace o zuzyciu okoto 10 szt/m?

- klej do przyklejania ptytek klinkierowych o nazwie handlowej Alhar Wall i Iso-Klink-Pur zuzycie 4,5 kg/m?

- ptytka klinkierowa o wymiarach 24 cm x 7,1 ¢cm lub 24 cm x 5,2 cm lub 24 cm x 6,5 cm lub 21,5 cm x 6,5
cm lub 29 cm x 5,2 cm lub 21 cm x 5,0 cm lub 5,2 cm x 36,5 cm

- zaprawa do spoinowania oktadzin klinkierowych Iso-Klink-Pur i Alhar Wall zuzycie 5-7 kg/m2

Niektére sktadniki dostarczono w opakowaniach zastepczych.

2.2. ptyty EPS z natozonym uktadem ociepleniowym ALHAR WALL.

3.  Wyniki badan

U — Niepewno$¢ okreslona na podstawie dostepnych danych obejmujacych doktadnosé zastosowanego
systemu pomiarowego oraz odchylenie standardowe biezacych wynikéw. Tak oszacowana niepewnos$é
zawiera rowniez sktadowg zwigzang z niejednorodnoscig badanej probki.

3.1. Cykle hydrotermiczne

Model badawczy (opisany w p.2.1) poddano dziataniu cykli hydrotermicznym (80 cykli — 20 dni) oraz cykli
zamrazania-rozmrazania (5+25 cykli) zgodnie z ETAG 004:2013, ktérych przebieg opisano ponizej.

Cykle nagrzewanie — zraszanie:

— Ogrzewanie do 70 ° C (wzrost przez 1 godzing) i utrzymywanie w (70 + 5) ° C i 10% do 30% RH
przez 2godziny (tgcznie 3 godziny).

- Natryskiwanie przez 1 godzine, temperatura wody (15 + 5) ° C, ilo§¢ wody (1,5 = 0,5) | / m2 min.
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